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Yüksek basınçlı asit özütlemesi (High pressure asid leaching - HPAL): 
Caron yöntemindeki yüksek enerji tüketen basamakları devre dışı bırakmak için 
geliştirilmiştir. Boyutlandırılmış cevher önce yüksek basınç ve sıcaklıkta sülfürik 
asitli ortamda çözülür ve çözünen demirin hematit şeklinde çökmesi sağlanarak 
asit tüketimi kontrol altında tutulur. Daha sonra metallerle yüklü çözelti kireç 
taşı ile nötürleştirme ve demir çöktürme işlemine tabi tutulur. Çözeltiyi kirleten 
alüminyum, krom ve birinci arıtma aşamasında çöktürülemeyen demir kalsiyum 
hidroksitle ikinci aşamada çöktürülür. Arıtımış çözeltiden nikel ve kobalt 
magnezyum oksitle çöktürülerek nikel ve kobalt hidroksit (MHP) elde edilir. 
MHP üretimini çözeltiden manganezin çöktürülmesi işlemi takip eder. Eğer 
çöktürme işlemi hidrojen sülfür gazı ile yapılacak olursa nikel kobalt sülfür (MSP) 
elde edilir. Bu yöntem asit tüketimi yüksek cevherler için yaygın bir şekilde 
geçmişte kullanılmış, şu anda kullanılan ve gelecekte kullanılması plânlanan bir 
yöntemdir. Moa Bay (Küba), Murrin Murrin, Cawse ve Bulong, Ravensthorpe 
(Avustralya), Carol Bay (Filipinler), Goro (Yeni Kaledonya), Ramu (Papau Yeni 
Gine), Ambatovy (Madagaskar) bu yöntemin seçildiği önemli projelerdir.

Şekil 2. Lateritik cevherden yığın özütlemesi ile nikel kazanımı genel akım 
şeması
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İşletme sonrası 
atık barajının 
iyileştirilmesi

Barajın ve baraj 
etrafındaki 
yeraltı sularının 
en az 5 yıl 
boyunca 
kontrolü 

İşletme sonrası 
yığınların 
yönetimi, 
iyileştirilmesi 

Doğaya 
yeniden 
kazandırma 
işlemleri 
uygulanması

İşletme sonrası 
yıllarda, 
yığınlarda 
çökme ve 
duraylılık
bozukluğu

İşletme 
sonrasında 
uzun süreler 
yığınların 
bakımı ve 
yığınlardan 
süzülen suların 
yönetimi 
için teknik 
ve ekonomik 
plânlama

Sülfürik asit 
üretimi için 
gerekli olan 
kükürt veya 
dışarıdan 
getirilen asidin 
lojistiği

Limanda ve 
tesis sahasında 
yeterli 
büyüklükte 
ve emniyette 
depolama 
öngörülmesi
Taşımada bu 
iş için uygun 
gemi, vagon, 
kamyon 
kullanılması

Sülfürik asit 
üretimi için 
gerekli olan 
kükürt veya 
dışarıdan 
getirilen asidin 
lojistiği

Limanda ve 
tesis sahasında 
yeterli 
büyüklükte 
ve emniyette 
depolama 
öngörülmesi
Taşımada bu 
iş için uygun 
gemi, vagon, 
kamyon 
kullanılması

Maden 
Finansmanı için 
öngörülen Ni 
fiyatı 

Ortalama 13.600 ABD$/t (uluslararası finans kuruluşları)

3. NİKEL MADENCİLİĞİNİN OLASI ÇEVRESEL ETKİLERİ
Arama, hazırlık, yerkabuğundan açık ya da kapalı ocak yöntemleriyle 

çıkarma ve zenginleştirme işlemlerini kapsayan aşamalar, hemen her maden 
için ortak süreçlerdir. Bazen, kimi metaller için izabe işlemleri de diğerlerini 
izler. Sıralanan aşamalarda değişik niteliklerde çevresel etkiler söz konusudur. 
Bu faaliyetler esnasında topoğrafyanın değişmesi, alıcı ortamlarda kirlenme ile 

Çizelge 4. Yüksek basınçlı asit özütlemesi ile yığın özütlemesi tekniklerinin ortak 
noktaları ve farklılıkları

Uygulama 
Konusu

Yüksek Basınçlı Asit 
Özütlemesi Yığın Özütlemesi

Cevher İstihracı Açık (veya Kapalı) Ocak Açık (veya Kapalı) Ocak
Cevher Kırma Evet Evet
Cevher Öğütme Evet Hayır
Otoklav Evet Hayır
Yığın Özütlemesi 
Alanı Hayır Evet

Sülfürik Asit 
Tüketimi

Asit Tüketimi, hidrometalurjik yöntemden çok cevherin tipi ve 
mineralojsine bağlıdır. Mg, Ca gibi asit tüketen elementleri 
içeren cevherlerin doğaldır ki asit tüketimleride yüksek 
olacaktır. Asit tüketim rakamları, mevcut lojistik verileri 
irdelenerek, gerektiği durumlarda Sülfirik Asit Tesislerinin 
projeye dahil edilmesi gündeme gelebilir. 

Kireçtaşı (Kalker) Evet  Evet
Elektrik Enerjisi 
Temini

Projede Elektrik Üretimine uygun proses yok ise dışarıdan 
temin edilir.

Otoklav Isı Enerjisi 
Gereksinimi

Evet, (Genelde kömür 
santralı) Hayır

SO2 emisyonu Emisyon limiti dâhilinde Emisyon limitinin çok altında

Su temini
Hidrometalurjik yöntemden çok proje konumu ve bölgesel 
şartlara göre değişir. Su; Baraj, arıtılmış atık su veya nehir/
yeraltı suyundan sağlanabilir.

İşlenmiş Atıkların 
Yönetimi

İnce tane boyutunda 
çalışıldığından geçirimsiz 
atık barajına depolanacaktır.

İri tane boyutunda 
çalışıldığından atık barajı 
gerekli değildir, asidi 
yıkanmış yığın, özütleme 
alanında kalacaktır

S a h a 
Rehabilitasyonu

Evet – Atık barajının en az 
beş yıl bakımı, izlenmesi 
ve doğaya yeniden 
kazandırılması

Evet – Yığın özütleme veya 
katı atık depolama alanının, 
en az beş yıl bakımı, 
izlenmesi ve doğaya yeniden 
kazandırılması

Teknolojik 
Sorun Çözüm Teknolojik 

Sorun Çözüm

Başlıca Teknolojik 
Sorunlar ve 
Çözümler

Otoklavlarda 
korozyon 
ve jips 

Sürekli bakım 
gereksinimi/ 
maliyet

Yığında 
geçirgenliğin 
azalması

Yükleme 
öncesi 

Çözeltiden 
metal tuzları/
metal elde 
edilmesi

Proses 
Çözeltiden 
metal tuzları 
elde edilmesi

Proses 
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birlikte hayvan ve bitki topluluklarının (flora-fauna) zarar görmesi, çevre yönetimi 
uygulanmayan veya önlemler alınmayan madencilik faaliyetleri neticesinde, 
genel anlamda beklenebilecek etkilerdir. Madene özgü farklılıkları, yerel coğrafik 
koşullar ve işletilecek yatağın jeolojik yapısı tayin eder. Dolayısıyla, aynı tür 
maden sahalarında olası etkilerde farklılıklar görülmesi doğaldır.

Nikel üretilen lateritik ve sülfitli yataklar jeolojik ve mineralojik yönleriyle 
birbirlerinden tamamen ayrı özelliklerdedir. Lateritik olanlar daha çok tropikal 
iklimin hâkim olduğu bölgelerde ve değişen derinliklerde bulunup, açık ocak 
yöntemiyle çıkarılırken, sülfitliler ekseriyetle bakır içeren cevherlerle birlikte 
yer alıp, kapalı ocak işletmesiyle üretilir (World Bank Group, 1998). Buna göre, 
topoğrafya üzerindeki tahribatları farklıdır. Açık işletmeyle üretim yapıldığında, 
yeraltı metoduna kıyasla, özellikle üretim miktarına bağlı olarak, etkilenen ve 
değişime uğrayan alanlar geniştir. 

Nikel cevherlerine ilişkin önemli bir ayrıntı da bakır, kobalt, molibden gibi 
metallere koşut olarak, hemen daima çok düşük tenörlü olmasıdır. Bir başka 
deyişle, zenginleştirme sonucu açığa çıkan ve bertaraf edilmesi gereken artıkların 
miktarı yüksektir. Serbestleşmenin çok küçük tane boyutunda gerçekleştiği 
cevherlerin artık yığınları, önlem alınmadığında, toz sorunu doğurabilir. Ayrıca, 
yığının mineralojik içeriğine, geçirdiği hazırlama ve zenginleştirme işlemlerine 
bağlı olarak, sularda organik ve inorganik kirliliklerle karşı karşıya kalınabilir. 
Yine, bu yığınların sülfür içerikli olması halinde, sulak alanlarda ve çökellerde 
asit maden drenajı gelişimine bağlı asidite, tuzluluk ve metal kirliliği ortaya 
çıkması da olasılık dâhilindedir. 

Genelde, nikel madenleri için diğer tüm maden işletmelerinde karşılaşılanlara 
benzer çevresel sorunlardan bahsedilebilir. Ancak, zenginleştirmede gravite, 
manyetik ve flotasyon gibi geleneksel yöntemlere ilâveten hidrometalurjik 
(özütleyerek çözeltiye alma) tekniklerin uygulanması ihtiyacı ve izabe işlemlerine 
başvurulması nikel madenciliğini bir ölçüde diğerlerinden ayırmaktadır.

Sülfürik veya hidroklorik asit ya da amonyak ile çözeltiye alma süreçleri, 
kendi başlarına kirlilik yaratmanın ötesinde, bünyedeki sair bileşenleri de çözmek, 
parçalamak suretiyle, çözeltinin çözünmüş ve askıda katı, çeşitli anyon-katyonlar, 
metalik karmaşıklar gibi kirleticilerle yüklenmesine sebep olurlar. Çözeltiye 
alma süreçleri esnasında açığa çıkması muhtemel gaz salınımlarının kontrolü ve 
sonunda ortaya çıkan katı ve çözelti atıklarının çevresel etkileri, iyileştirmeyle 
dünya standartlarındaki kabul edilebilir seviyelere indirilebilmektedir.

Nikel madenciliği-çevre ilişkisine cevherin türü açısından bakıldığında, bir 
başka farklılığın zenginleştirme süreçlerinden kaynaklandığı görülür. Çoğunlukla 
yüksek nem (serbest ve bağlı su olarak) içerikli olan lateritlerin bünyesindeki 
kimyasal bağlı suyun uzaklaştırılması ve nikel oksidin indirgenmesi amacıyla 
indirgeme fırınlarından yararlanılır. Bazı lateritlerde mat elde edilirken sülfür 
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ilâvesi gerekir. Sülfürlerde ise, sıklıkla geleneksel zenginleştirmeyi takiben izabe 
sürecine geçilir. Ancak neticede, izabe işlemi uygulaması dolayısıyla, her iki tür 
cevher için de havaya sürüm (emisyon) meselesi gündeme gelir.

Sülfürlü nikel cevherlerin kavrulması ve ergitilmesi esnasında açığa çıkan 
sülfür dioksit (SO2) hava kirliliğine yol açan başlıca unsurdur. Konsantredeki 
nikel oranı % 6-20 iken, S % 30’lar düzeyine kadar çıkabilir. Buna göre, üretilen 
nikelin tonu başına salınan SO2’in 4 t’a ulaşabileceği belirtilmektedir (World Bank 
Group, 1998). Tabii ki, hem SO2, hem de parçacık (partikül) konsantrasyonları 
kullanılan pirometalurjik yöntemler arasında değişkenlik arz etmektedir.

Öte yandan, amonyak özütlemesi uygulandığında amonyak ve hidrojen 
sülfür, asitle özütlemede ise hidrojen sülfür açığa çıkarak hava kirliliğine neden 
olabilir.

Nikel matının rafinasyonunda akışkan yatak kavurması ve klorin-hidrojen 
indirgemesi gibi çeşitli süreçlerden yararlanılarak, tenörü % 95’in üzerinde nikel 
oksit üretilebilir. Ancak yüksek saflıkta nikel peleti üretmek için buhar, örneğin 
karbonil süreci kullanılabilir. Bu durumda ise, hayli zehirleyici olan nikel karbonil 
göz ardı edilmemesi gereken bir kirleticidir.

Pirometalurjik işlemler genel olarak kuru olduğundan, su kirliliği açısından 
çok da önemli olmamakla beraber, gaz arıtımında yaş elektrostatik presipitatörler 
kullanıldığında, ortaya çıkan atık suların metal yükleri yüksektir.

Burada, nikel madenciliği ile ilgili olarak verilen çevresel etkiler potansiyel 
tehditler olup, birçok madende görüldüğü üzere, daha işletme öncesi uygulamaya 
konulacak çevre yönetim plânlarıyla, büyük ölçüde ortadan kalkacak veya kabul 
edilebilir risklere dönüşecektir.

4. DÜNYA’DA NİKEL

4.1. Rezervler 
Tüm dünyada, tenörü % 1 veya daha yüksek olan kaynakların en az 130 

milyon t kadar nikel içerdiği ifade edilmektedir (Kuck, 2012). Bunun yaklaşık % 
60’ı lateritlerde ve % 40’ı da sülfitli yataklarda yer almaktadır. Ayrıca, manganez 
tabakalarındaki ve yumrucuklardaki (nodüller) derin deniz nikel kaynakları, 
özellikle Pasifik Okyanusu’nda olmak üzere, okyanus tabanında geniş alanlar 
kaplamaktadır.
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Şekil 3. Lateritik ve sülfitli yatakların yeryüzündeki dağılımı (Sardes Nikel 
Madencilik, 2005)

Geleneksel maden bölgelerinde yeni sülfitli yatakların bulunmasındaki uzun 
dönemli azalma, maden şirketlerinin, aramaları Arap Yarımadası,  merkezi doğu 
Afrika ve Güney Kutbu gibi daha fazla ilgi duyulan alanlara kaydırmasına neden 
olmaktadır. Ayrıca 2007’de, Kanada’da, Ontario’nun kuzey-batısındaki James 
Bay ovalarında, umut vadeden yüksek tenörlü sülfür kaynakları bulunmuştur. 
Doğal demir-nikel alaşımı olan, pentlandite kıyasla daha kolay zenginleştirilebilen 
ve Kanada’nın diğer bölgelerinde bulunan avaruit (Ni2Fe – Ni3Fe) yataklarının 
geliştirilmesi durumunda, uzun vadedeki Ni konsantresi açığının giderilmesine 
katkı yapacağı öne sürülmektedir (Kuck, 2012).

Genellikle % 1-3 civarında nikel içeren sülfitli yatakların büyük rezervli 
olanları Kanada, Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Finlandiya ve Avustralya’da 
bulunurken, daha düşük nikel içerikli lateritik yatakların Küba, Yeni Kaledonya, 
Endonezya, Filipinler, Avustralya, Madagaskar, Papua Yeni Gine ve Brezilya’da 
olduğu görülmektedir (Şekil 3).



30

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI / NİKEL RAPORU

Çizelge 5. Dünya nikel rezerv verilerinin metal eşdeğeri olarak yıllara göre 
değişimi (USGS, 2000, 2005, 2010, 2012)

Ülke Rezervler (t)

2000

Rezervler (t)

2005

Rezervler (t)

2010

Rezervler (t)

2012
Avustralya
Botsvana
Brezilya
Çin
Dominik 
Endonezya
Filipinler
Güney Afrika
Kanada
Kolombiya
Küba
Madagaskar
Rusya
Venezuella
Y. Kaledonya
Yunanistan
Zimbabve
Diğer

9.100.000
780.000
670.000

3.700.000
720.000

3.200.000
410.000

2.500.000
6.300.000

560.000
5.500.000

-
6.600.000

-
4.500.000

450.000
240.000
450.000

22.000.000
490.000

4.500.000
1.100.000

720.000
3.200.000

940.000
3.700.000
4.800.000

830.000
5.600.000

-
6.600.000

560.000
4.400.000

490.000
15.000

1.300.000

26.000.000
490.000

4.500.000
1.100.000

840.000
3.200.000

940.000
3.700.000
4.100.000
1.700.000
5.500.000

-
6.600.000

490.000
7.100.000

490.000
-

3.800.000

24.000.000
490.000

8.700.000
3.000.000
1.000.000
3.900.000
1.100.000
3.700.000
3.300.000

720.000
5.500.000
1.600.000
6.000.000

-
12.000.000

-
-

4.600.000
Toplam 46.000.000 62.000.000 71.000 000 80.000.000

Dünya nikel kaynak ve rezervleri verilerine ilişkin ilgi çekici ayrıntı değişen 
değerlerdir. Kuşkusuz, yeni bulunan yataklar, önceden kaynak olarak nitelenen 
sahaların sonradan ortaya çıkan bulgularla rezerve dönüşmesi ve sürdürülen 
üretimler gibi sebeplerle değişmesi doğaldır (Çizelge 5). Ancak ABD Jeolojik 
Survey’den (USGS) alınan rakamlarla oluşturulan Çizelge 5 üretim değerlerini 
yansıtan Çizelge 5 ile karşılaştırılarak irdelendiğinde, listede yer verilen bazı 
ülkelerin, sanki rezervleri tükenmişçesine algılanacak biçimde listeden çıkartılması 
dikkate şayandır. Her ne kadar, kimi ülkelerden sağlıklı veri temininde sorunlar 
yaşansa da, bu tek başına açıklayıcı olmaktan uzaktır. Örneğin, Madagaskar’ın, 
yapılan aramalarla ciddi nikel rezervlerine sahip olduğunun anlaşılması gayet 
tabii iken, Yunanistan ve Venezuella’daki durumun üretime bağlanması mümkün 
gözükmemektedir. Bu ülkelerin, “diğerleri” altında verilmesini olası kabul etmek 
gerekebilir. Bu manada, yalnızca ülkeler özelinde değil, dünya ölçeğinde de 
verilen rezerv rakamlarına temkinli yaklaşmak daha doğru görünmektedir.

İlâve edilmesi gereken bir husus da, her yıl artan üretim değerlerine karşın, 
rezervlerin hızla büyümesidir.
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4.2. Dünya Nikel Üretimi
Çağdaş anlamdaki madenciliğine 19. yüzyılın ilk yarısında geçilen nikelin 

üretimi, 20. yüzyılın ortalarına değin inişli çıkışlı bir seyir izlemiş, sonrasında 
ise kararlı bir artış kaydetmiştir. Nihayet, 1,8 milyon t civarına ulaşmıştır. Mudd 
(2010) tarafından verilen ve 1950-2009 arasındaki yıllık üretim ile birlikte fiyat 
değişimlerini kapsayan grafikte (Şekil 4), ortalama üretim artışı yaklaşık % 4,4 
olarak ifade edilmektedir.

Şekil 4. Dünya nikel üretim ve fiyatlarının zamana bağlı değişimi (Mudd, 2010)

Dünyanın çeşitli noktalarına dağılmış birçok ülkenin üretici olarak 
tanımlanması mümkündür, ama üretim, büyük oranda Rusya, Kanada, 
Avustralya ve Güney Amerika olmak üzere dört bölgeden gerçekleştirilmektedir. 
Çizelge 4 incelendiğinde, öteden beri belli başlı üreticiler olan Kanada, Yeni 
Kaledonya, Avustralya, Çin ve Rusya’nın yanı sıra, Brezilya, Endonezya, Güney 
Afrika Cumhuriyeti ve Küba’nın azımsanmayacak rezervlerinin bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, bu ülkelerin, yakın gelecekte üretimlerini giderek 
arttıracaklarını dile getirmek yanlış olmayacaktır. Ayrıca, 10 yıl öncesine kadar 
nikel rezervine sahip ülkeler arasında yer almayan Madagaskar’ın da ortaya 
konan son rezerv verileriyle, önemli üreticilerden birine dönüşeceği söylenebilir. 

Yine Çizelge 6’dan kolayca anlaşılabileceği gibi,  Brezilya, Çin, Endonezya, 
Filipinler ve Diğer grubu içinde bulunan ülkelerde nikel üretimi kayda değer 
ölçüde artmaktadır.

Nikel üretiminde şirketler mercek altına alındığında, madencilikte ve 
neredeyse her sektörde gözlenen, sınırlı sayıdaki üretici adının hâkimiyeti, nikel 
üretiminde de açıkça ortaya çıkmaktadır. Şirketlerin, 2011 yılı itibariyle, üretim 
miktarlarının ve pazar paylarının verildiği Çizelge 7’de, yalnızca 5 şirketin tüm 
üretimin % 48,6’sını, 10 şirketin ise % 62,6 kadarını ürettiği görülmektedir (Bell, 
2012; Troszkiewicz, 2012).
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Bütün bunların ötesinde, birleşmeler ve edinimlerle birlikte durum daha 
da pekişmektedir. Özellikle 2000’lerin başlarından itibaren, en büyük üretici 
Norilsk’in dışında kalanlarda, bu açıdan yoğun bir süreç yaşanmıştır. BHP 
Billiton, 2005’de, WMC Resources’ı bünyesine katmış, Falconbridge ve Noranda 
aynı yıl birleşmiştir. Xstrata, 2006’da Falconbridge’i, 2007’de VALE de Inco’yu 
almıştır.

Çizelge 6. Dünya nikel üretim verilerinin yıllara göre değişimi 
(USGS, 2000, 2005, 2010, 2012)

Ülke Üretim (t)
2000

Üretim (t)
2005

Üretim (t)
2010

Üretim (t)
2011*

Avustralya
Botsvana
Brezilya
Çin
Dominik 
Endonezya
Filipinler
Güney Afrika
Kanada
Kolombiya
Küba
Madagaskar
Rusya
Venezüella
Y. Kaledonya
Yunanistan
Zimbabve
Diğer

168.300
34.465
45.317
51.100
39.943
98.200
23.500
36.616

190.728
58.927
68.305

-
270.000

2.472
127.493
19.535
8.160
8.200

189.000
28.000
52.000
77.000
46.000

160.000
26.600
42.500

198.000
89.000
72.000

-
315.000
20.000

112.000
23.200
9.500

25.000

170.000
28.000
59.100
79.000

-
232.000
173.000
40.000

158.000
72.000
70.000
15.000

269.000
-

130.000
-
-

99.000

180.000
32.000
83.000
80.000
14.000

230.000
230.000
42.000

200.000
72.000
74.000
25.000

280.000
-

140.000
-
-

100.000
Toplam 1.250.000 1.490.000 1.590.000 1.800.000

*2011 yılı rakamları tahmini olup, USGS Mineral Commodity 
Summaries 2012 verileridir.
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Çizelge 7. Nikel sektöründe, 2011 itibariyle, en büyük 10 şirketin üretim 
rakamları ve pazar payları (Bell, 2012; Troszkiewicz, 2012a)

Şirket Ni üretimi (t) Pazar payı (% )
MMC Norilsk Nickel 286.000 17,2
Vale SA 206.000 12,4
Jinchuan Group Ltd. 127.000 7,6
Xstrata Plc. 106.000 6,4
BHP Billiton Ltd. 83.000 5,0

Toplam 808.000 48,6
Sumitomo Metal Mining Co. 65.000 3,9
Eramet SA 54.000 3,2
Anglo American Plc. 48.000 2,9
Sherritt İnternational Corp. 35.000 2,1
Minara Resources Ltd. 30.000 1,8

10 Şirket için toplam 1.040.000 62,6
Dünya genel toplam (2011) 1.662.000* 100

	 * LME’nin (London Metal Exchange) web sitesinden

Norilsk Nickel: Nikel üreticilerinin en büyüğü olan ve onun yanı sıra 
plâtin ve bakır (dünyadaki payı sırasıyla % 12 ve 13 civarındadır) madenciliği 
yapan Norilsk Nickel bir Rus şirketidir. Sahalarındaki, ortalama % 1,3 tenörlü 
olan toplam nikel varlığının 478 milyon t olduğu belirtilmektedir. Şirketin Ni 
yataklarının ağırlıklı bölümü Taimyr Peninsula’daki Talnakh cevher sahasında, 
Güney-batı Sibirya’da (birkaç maden işletmesi ile birlikte zenginleştirme ve izabe 
tesisleri bulunmakta) ve Kola Peninsula’daki Zhdanovskoye sahasında (tenör % 
0,7, rezerv 160 milyon t) yer almaktadır. Rusya’nın tüm ihracatının % 4,3’ünü 
gerçekleştiren Norilsk, milli gelirde % 2’lik rol oynamaktadır.

VALE: Kuzey Amerika, Brezilya ve Güney-doğu Asya’da faaliyetlerini 
sürdüren VALE, Inco’yu bünyesine katınca, dünyanın ikinci büyük nikel üreticisi 
konumuna yükselmiştir. Bakır, mangan, alüminyum ve kaolen madenciliği de 
yapmakta olan şirketin, Ontario-Sudbury’de % 1,2’lik 163 milyon t, Endonezya’da 
% 1,8’lik 90 milyon t, Thompson-Manitoba’da % 1,9’luk 25 milyon t ve Kanada 
Voisey’s Bay’de % 3,0’lük 32 milyon t’luk rezervleri bulunmaktadır. Bunların 
bazılarının ortağıdır. Ayrıca, Yeni Kaledonya-Goro’da, Brezilya-Vermelho ve 
Onca Puma’da da üretim veya üretime hazırlık yaptığı nikel sahaları mevcuttur. 
Bunlarla beraber İngiltere, Japonya, Çin, Güney Kore ve Tayvan’da kendine ait 
ya da ortaklığı bulunan zenginleştirme ve rafinasyon tesisleri vardır.
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Jinchuan: Nikel haricinde bakır, kobalt, nadir toprak elementleri ve değerli 
metal üreten grup, sülfürik asit, kostik soda, sıvı klor, hidroklorik asit ve sodyum 
sülfit üretimini kapsayan kimya sektöründe de faaliyet yürütmektedir. Çin’in 
nikel üretiminin % 88’ini gerçekleştirmektedir. Gansu Bölgesi’ndeki sülfürlü 
nikel rezervleri Jinchuan’a aittir. Sadece ürettiği nikeli değil, aynı zamanda, ithal 
ettiği tuvönan cevheri de kendi tesislerinde zenginleştirmektedir (FD Capital, 
2007).

Xstrata: Merkezi İsviçre’de bulunan ve özellikle baz metal madenciliği 
ile ilgilenen grup nikelle birlikte bakır, çinko, vanadyum, ferrokrom ve kömür 
üretimi yapmaktadır. Falconbridge’i aldıktan sonra, nikel sektöründeki dördüncü 
büyük olmuştur. Quebec-Raglan’da % 2,8 Ni içeren 14,8 milyon t, Sudbury’de 
% 1,2 tenörlü 8 milyon t ve Dominik Cumhuriyeti’nde Falcondo’da % 1,2’lik 
54 milyon t rezervli tamamı kendisine ait nikel yataklarına sahiptir. Bunların 
dışında, Yeni Kaledonya Koniambo’da nikel içeriği % 2,1 olan 142 milyon t 
rezerve lateritik yatağın da % 49’luk hissesini elinde bulundurmaktadır.

BHP Billiton: Avustralyalı BHP ve İngiliz Billiton’un 2001 yılında 
birleştirilmesiyle meydana getirilen şirket, nikel dışında alüminyum, elmas, 
kömür, bakır, kurşun, çinko, uranyum ve petrol üretimi de yapmaktadır. Üçüncü 
büyük nikel üreticisi olan BHP Billiton, Avustralya Mt Keith’de % 0,5’lik 243 
milyon t, Leinser’de % 0,9’luk 189 milyon t, Columbia-Cerro Matoso’da % 
2,3’lük 43 milyon t’luk nikel yataklarına sahiptir veya büyük ortak durumundadır. 
Ayrıca, Avustralya, Queensland-Yabulu, Kalgoorlie ve Kwinana’da ve bunlarla 
beraber Yeni Kaledonya, Endonezya ve Filipinler’de zenginleştirme, izabe ve 
rafinasyon tesisleri bulunmaktadır.

4.3 Dünya Nikel Tüketimi
İhtiyaca, artan nüfusa ve yeni kullanım-tüketim alanlarına binaen büyüyen 

talep dolayısıyla, genel olarak, birçok hammaddenin tüketimi giderek artmaktadır. 
Tabiatıyla, çağın önemli metallerinden biri olan nikel için de aynı durum 
geçerliliğini korumaktadır. Bunun da ötesinde, yıllık tüketimdeki artış oranları, 
diğer baz metallere kıyasla yüksektir.

Aşağı yukarı 19. yüzyılın ikinci yarısından, daha doğrusu, özellikle son 
10 yılından itibaren giderek değer kazanıp, yeni yatakların bulunması, üretim 
teknolojisinin gelişmesi ve tüketim alanlarının yaygınlaşması ile önem verilen bir 
metal haline gelen nikelin tüketimi, ekonomik gelişmelerle ilintili olarak zaman 
içinde kısa süreli düşüşler gösterse bile genelde artagelmiştir.
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Çizelge 8. Nikelin, 1996-2007 dönemindeki yıllık ortalama tüketim artışı 
(Triland Metal, 2008)

Ülke 1996-2001
(% )

2001-2006
(% )

1996-2006
(% )

1996-2007
(% )

Avrupa 6,2 -0,2 2,9 1,9
Japonya -2,9 2,3 -0,3 -0,6
ABD 1,6 2,3 1,9 0,8
Brezilya 6,5 3,3 4,9 5,2
Rusya -2,7 -1,2 -1,9 2,0
Hindistan 6,1 -6,3 -0,3 2,8
Çin 12,4 23,7 17,9 19,5
BRHÇ* Toplam 6,9 14,5 10,7 12,8
Dünya Toplam 4,4 4,2 4,3 4,1

*BRHÇ, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’i içine alan bir kısaltma olup, 
uluslararası ifadesi “BRICs” şeklindedir.

Nikel talebinin, 1998 ile 2008 yılları arasında, yıllık ortalama % 2,4 tutturarak 
1 milyon t’dan 1,28 t’a çıktığı şeklinde bir istatistiğe yer verilirken (INSG, 2012), 
Triland Metals tarafından hazırlanan ve 1996 – 2007 yıllarını kapsayan verilerde, 
bu oranın % 4,1 olduğu (Çizelge 8) belirtilmektedir. Aradaki ciddi farkın ana 
nedeni, kuşkusuz, 2007’de ABD’den başlayarak tüm dünyaya yayılan ekonomik 
sıkıntı süreci olmuştur.

Öte yandan, talep kaynaklarına bakıldığında, Şekil 4’den görüldüğü üzere 
büyük tüketiciler, Çin, Japonya, ABD, Almanya ve Güney Kore gibi sanayileşmiş 
ülkelerdir. Nikel talepleri 100.000 t ya da daha fazla olan bu ülkeler arasında Çin, 
aynı zamanda önemli üreticilerden biridir. Henüz en büyük üretici olmasa da, 
üretim miktarını istikrarlı ve hızlı biçimde arttırmaktadır. Dolayısıyla, şimdilik 
kaydıyla kendi ihtiyacını karşılamaktan hayli uzak olup, en büyük ithalatçı 
durumundadır. Japonya, ABD, Almanya ve Güney Kore ise, kendi rezervleri ya 
çok sınırlı ya da hiç olmayan ülkelerdir ve başlıca ithalatçılardır.

Yükseliş eğiliminde esas belirleyici, hemen her alandaki tüketimi büyümekte 
olan Çin iken, küresel ekonomik kriz nedeniyle, 2007’de 1,323 milyon t’a çıkan 
sonraki yıl 1,28 milyon t’a gerileyen tüketim, genel artış oranını aşağıya çekmiş 
görünmektedir. Ancak en büyük tüketici konumundaki Çin (Şekil 5) öylesine 
güçlü bir etki yaratmaktadır ki, yalnızca bu ülkenin talebi dahi “artış eğilimi 
sergilenmesi için yeterli” izlenimi bırakmaktadır. Royal Nickel Corporation 
(RNC) tarafından, Şubat 2012’de yayımlanan verilere göre, Çin’in nikel tüketimi 
2000’de 63.000 t iken, 2005’de 183.000 t’a ve 2011’de de 702.000 t’a çıkmış 
görünmektedir. Başlangıç yılı 2000 alındığında, 2010’a kadar ortalama % 25 olan 
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artış, 2004 ile 2007 arasında % 30’u yakalamış, krizin tüm dünyayı sardığı 2007 
– 2010 arasında ancak % 19’a inerken, 2009 – 2011 döneminde, yılda 100.000 
t’unun üzerinde artış ortaya koymuştur (RNC, 2012).

Şekil 5. Ülkeler bazında 2011 yılı dünya nikel tüketiminin, ilk 10 ülke arasındaki 
dağılımı (Troszkiewicz, 2012b) 

		
		    Denge 	   	Üretim      Tüketim	

Şekil 6. 2000 – 2009 Yılları arasında dünya nikel, üretim, tüketim ve pazar 
dengesi (1.000 t) (Roskill Report, 2010)
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Bu arada, 2000 yılı sonrasının üretim-tüketim ilişkisine bakıldığında, talebin 
hızlı artış gösterdiği bazı dönemlerde, arzın talebi karşılayamadığı, ama özellikle 
2007’nin ardından, ekonomik krizle beraber tüketimin düşmesi nedeniyle, üretim 
fazlalığı yaşandığı anlaşılmaktadır (Şekil 6).

Dünya nikel ihtiyacının karşılanmasında göz ardı edilmemesi gereken 
kaynaklardan biri de hurda nikeldir. Sanayi uzmanlarınca, yılda 4,4 – 4,6 milyon 
t civarında nikel içeren hurda toplanıp geri dönüştürülmektedir. Ağırlıklı olarak 
paslanmaz çelik sanayi tarafından kullanılan söz konusu hurdanın yaklaşık 
350.000 t nikel içerdiği sanılmaktadır. Sektörde büyük ölçekte 4 ya da 5 kadar 
firma, nikel hurda kazanımıyla iştigal etmektedir (International Nickel Study 
Group, 2012). 

4.4. Nikel Fiyatları
Dünya metal ticaretinde, normal koşullarda arz-talep durumuna bağlı olan 

fiyatların belirlendiği merkezlerin başında Londra Metal Borsası (LMB – London 
Metal Exchange (LME)) gelmektedir. Bilhassa, 1900’lerin başından itibaren 
ticareti yaygınlaşan nikelin fiyatı, ekonomik gelişmelerden ve dolaylı olarak arz-
talep dengesizliklerinden etkilenerek inişli çıkışlı bir eğilim gösterirken, genelde 
10.000 – 15.000 ABD$ aralığında seyretmiştir.

Nikel fiyatları her daim değişkenlik sergilemesine karşın, 1970’lerin sonundan 
başlayarak, dikkate değer ölçüde oynaktır (Şekil 3). Bu dönemde, gerçek fiyatları 
1988’de 20.000 ABD$’ının üzerine çıkmış, ancak Doğu Bloku’nun çökmesiyle 
beraber düşüşe geçmiş ve nihayet 1998’de 5.000 ABD$’ı seviyesine dek inmiştir. 
Tüm dünyadaki genel olumlu gidişat sonucu 2000’lerin hemen başında kararlı 
bir yükselişe geçen rakamlar 2007 yılı Mayıs’ında 52.179 ABD$’ına ulaşmıştır. 
Bu tarihten itibaren baş gösteren kriz nedeniyle tekrar düşme eğilimine girmiştir. 
Aralık 2009’da 10.000 ABD$’ının altına inen fiyatlar, 2009 ortalarından sonra 
yeniden çıkışa geçmiş olup, 2012’nin ilk yarısı itibariyle, 20.000 ABD$’ının 
biraz altında seyretmektedir.

5. TÜRKİYE’DE NİKEL

5.1 Türkiye Nikel Rezervleri
Karmaşık jeolojisinin bir sonucu olarak bazı maden türleri ve maden 

çeşitliliği açısından varsıl görünen Türkiye, mevcut verilere göre, nikel rezervleri 
bakımından zengin değildir. Ancak eldeki bilgilerin gerçeği ne denli yansıttığı 
şüphelidir.

Kalkınma plânlarının sonuncusunda, konu hakkında yapılan bir 
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yorumlamada, “Türkiye maden rezervlerinin zenginlik sınıflandırması yönünden 
nikel, çok zengin ve zengin olmayan “normal-fakir” grubunda yer almaktadır. 
… değerlendirmeler, sınıflandırmalar sübjektif ve rezervlere ilişkin bilgiler çoğu 
zaman tartışmalıdır. Bu bakımdan bu konuda yapılan değerlendirmeleri belirli bir 
ihtiyatla karşılamak daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır (DPT Madencilik Özel 
İhtisas Komisyonu, 2006)” denmektedir. Çünkü nikel cevherleşmelerine ilişkin 
rezerv ve içerik değerleri, muhtemelen başlangıç verilerinin düşük tenörlere 
işaret etmesi veya ekonomik ve teknik koşullar sebebiyle, sondaj sıklığı ve 
derinlikleri de dikkate alındığında, birçok sahada yeterli aramanın yapılmadığını 
düşündürmektedir. Ayrıca, “Nikelin doğada bulunuş şekli incelenirken 
belirtilmiş olan yatak tipleri ve jeolojik ortamlar gözden geçirildiğinde, hemen 
ortaya çıktığı gibi, Türkiye nikel bakımından çok elverişli olanaklara sahiptir. 
Şöyle ki, nikelin sıkı bir beraberlik gösterdiği ultramafik kayaçlar yurdumuzda 
önemli bir yer kaplarlar. Keza nikelin birlikte bulunduğu asit plütonik kayaçlar 
da memleketimizde bol olarak bulunurlar. Dolayısıyla, sorun, bu elverişli 
ortamların nerelerinde nikelin ekonomik olarak birikimler yapmış olduğunu 
ortaya koymaktır, Bu da her bir yatak tipi için kendine özgü ve uygun bir arama 
yöntemi kullanmakla olasıdır (Aslaner, 1979)” ifadesi, ileri sürülen düşünceyi 
doğrular mahiyettedir. Nitekim son yıllarda, eski verileri kullanan ve üzerine yeni 
çalışmalar ekleyerek sahalarda arama ve rezerv geliştirme çabalarını sürdüren 
özel sektör madenciliğinin bulgularının, nikel madenciliğinin geleceğine dair 
umutları arttırdığı gözlemlenmektedir.

Öte yandan, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) 
kuruluşundan önceki yıllarda, nikel arama çalışmalarına ya da tespit edilmiş 
nikel cevheri zuhurları kayıtlarına rastlanmamıştır. MTA’nın arama faaliyetlerine 
başladığı yıllardan itibaren, metalik madenlere paralel olarak nikel arama 
çalışmaları da sürdürülmüştür. Dikkati çeken, fakat ekonomik rezervi olmadığına 
karar verilen ilk zuhur, Kastamonu Çıban Köyü civarında, 1937 yılında saptanan 
lateritik cevherleşmedir. Sonraki yıllarda da devam eden arama faaliyetlerinde, 
1939’da Diyarbakır Pirajman yöresinde Cu-Pb-Zn cevherleşmesine paralel 
gelişen ve % 3,07 Ni içeren, ama yeterli rezervi bulunmayan cevherleşme hariç, 
Sivas-Divriği-Güneş sahasının 1959’daki prospeksiyonuna kadar kayda değer 
bir bulgu elde edilememiştir   (Yıldız ve Artan, 1985). Olumsuz sonuçlara 
karşın çabalamaktan vazgeçilmemiş ve takip eden yıllarda, MTA elemanlarınca 
gerçekleştirilen çalışmalarla, Anadolu’nun farklı noktalarında hem lateritik, hem 
de sülfitli tip nikel cevherleşmelerinin varlığı saptanmıştır. Bulunan rezervlerin 
en önemlisi ise, 1940’lardan itibaren bir demir yatağı olarak bilinen, ama 1977’de 
nikel için prospeksiyon çalışmalarına geçilen Manisa-Turgutlu-Çaldağ’da yer 
almaktadır. Çaldağ dışındaki lateritik yataklar; Manisa-Gördes, Uşak-Banaz, 
Bolu-Mudurnu-Akçaalan, Eskişehir-Mihalıççık-Yunus Emre’de ve Uşak-Banaz-
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Murat Dağı’nda bulunmaktadır. Bitlis-Pancarlı, Bursa-Orhaneli-Yapköydere, 
Sivas-Divriği-Güneş ve Hatay-Payas-Dörtyol ise sülfitli yataklardır.

Türkiye’nin bilinen nikel rezervleri toplamı yaklaşık 40 milyon t olup, bunun 
33,3 milyon kadarı Manisa-Turgutlu-Çaldağ yatağındadır. Tenörü % 0,93 - % 
1,95 arasında değişen yatağın ortalama tenörü % 1,137 ve nikel metali içeriği 
ise yaklaşık 378000 t’dur. Açık ocak madenciliğine uygun bu sahada, tenörü % 
0,042-0,060 aralığında değişen, ortalama % 0,05 Co bulunmaktadır.

Yine Manisa’da, Akhisar ve Gördes ilçeleri arasında yer alan lateritik 
cevherleşme sahasına ait analizler, genellikle nikel içeriğinin % 1’in altında 
olduğunu göstermiştir. Analizlerde, silika şapkalarının altında ya da laterit 
oluşumunun daha derin kısımlarında % 1,23, % 2,80, % 2,99, % 10,24 gibi 
daha yüksek değerlerin de saptandığı ifade edilmiştir. MTA tarafından yapılan, 
çalışmalar sonucunda 5,3 km² alan içerisinde % 1 ve üzerinde nikel içeren 68,5 
milyon t tahmini rezervin olduğu belirtilmiştir (Ağaçayak, 2008).

Eskişehir-Mihalıççık-Yunus Emre lateritik kökenli nikel cevherleşmesinde 
% 1-4 Ni ve %  0,2-0,3 Co değerlerine rastlanmıştır.  Sahanın 50 km2’lik alanının 
nikel ve kobalt açısından da oldukça ilginç olduğu belirtilmiştir (Ağaçayak, 2008 
Boyalı, 1984’den).

Demir tenörü açısından da dikkate değer (% 25-35 yer yer % 55-63 Fe) olan 
Hatay-Payas-Dörtyol nikel yatağı bazı kaynaklarda sülfitli olarak verilmişse 
de aslında lateritiktir (Koç ve Değer, 1992) ve % 0,004-1,57 arasında değişen 
miktarlarda nikel değerlerine sahiptir. Yatakta, 6,1 milyon t görünür, 12 milyon 
t mümkün rezerv tespit edildiği belirtilmiştir (http://atlas.cc.itu.edu.tr/~gultekin/
Kalinti.htm).

Metamorfizma sonucu oluşan Bitlis-Pancarlı ve Tatvan-Pancarlı sahaları 
iki farklı nikel cevherleşmesinden mürekkep sülfitli Ni-Cu yataklarıdır. Tatvan-
Pancarlı % 2-3 Ni ve % 1,34 Cu içerirken mümkün rezervinin 15500 t, buna karşın, 
% 1-4 Ni tenörlü Bitlik-Pancarlının tahminen 120.000 t olduğu belirtilmektedir 
(Ağaçayak, 2008).

Bir diğer sülfitli nikel yatağı Bursa-Orhaneli-Yapköydere’de bulunmaktadır. 
Ni tenörünün % 1-4 arasında değiştiği ifade edilen saha için, 99.200 t görünür + 
muhtemel ve 81.000 t muhtemel rezerv tahmin edilmektedir (MTA, 2009).

5.2. Türkiye Nikel Üretimi
Şimdiye dek bulunan nikel yataklarının ya düşük tenörlü veya küçük 

rezervli olması, aramaların yetersiz kalması ve nikeli hammadde olarak kullanan 
sanayi dallarının istenen seviyede geliştirilememesi, satış fiyatlarının istikrarsız 
ve genelde düşük seyretmesi gibi sebeplerle, Türkiye’de, uzun süre üretime 
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geçilememiştir. Nikel fiyatlarının 2000’li yılların başından itibaren yükselmesiyle 
birlikte, bu alana yatırımda bir hareketlenme olmuştur, ama gerçek manada bir 
nikel üretiminden söz edilemez. Üretilecek nikel metali için pazarlama sorunu 
görünmemesine rağmen, aramaları tetikleyecek olan iç talebin oldukça sınırlı 
olması da bir başa etkendir. Bununla birlikte, özellikle Manisa Çaldağ’da deneme 
kapsamında başlatılan üretimlerin ardından, son yıllarda, daha büyük çaplı 
projelerin geliştirilmesi neticesinde, giderek kayda değer üretim sürecine girildiği 
söylenebilir. Hâlihazırda, bazı sahalarda nikel işleyecek tesisler oluşturulmuş ve 
zenginleştirme çalışmalarına başlanmış olduğu bilinmektedir.

Uzun zaman üretime geçilemeyen Çaldağ Lateritik Nikel yatağında, 2001 
yılında özel bir şirket tarafından 10.000-15.000 t kadar ham cevher üretilmiştir 
(MTA, http://www.mta.gov.tr/v1.0/turkiye_maden/maden_potansiyel_2010/
manisa_madenler.pdf). İşletme hakkı, European Nickel tarafından alınmış ve 
hazırlık sürecinde, 4.000 t ve 9.000 t’luk yığınlarda deneme üretimi yapılmıştır. 
Bu işletme, VTG Holding bünyesinde kurulan Çaldağ Nikel Madencilik San. ve 
Tic. A. Ş. tarafından 2011 yılı içinde European Nickel şirketinden satın alınmıştır. 
Üretim hazırlıkları devam etmektedir.

Türkiye’deki önemli nikel sahalarından biri de, işletme hakkı Meta Nikel 
Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret A. Ş.’nin elinde bulunup Manisa’nın Akhisar 
ve Gördes ilçeleri arasında Fundacık-Çiçekli-Kabakoz ve Kalemoğlu köyleri 
dolaylarında yer almaktadır. Gördes Nikel İşletmesi’nde, 2003 yılından itibaren 
açılan iki adet maden ocağından üretilen 230.000 t nikel cevherinden, 150.000 
tonu Yunanistan, Makedonya ve Çin’e ihraç edilmiştir. Kalan yaklaşık 80.000 t 
nikel cevheri işletme stok alanında tesisin deneme üretiminde kullanılmak üzere 
stoklanmıştır. İzleyen süreçte, 2008 yılından sonra yatırım projesi hedeflenerek 
nikel cevherinin Türkiye’de işlenmesine karar verilmiş, bu nedenle ihracat 
faaliyetlerine son verilmiştir. (Meta Nikel, 2012). Alınan karar doğrultusunda, 
2013 ortalarında Ni-Co konsantresi üretmek üzere tesis yatırımına başlanmıştır.

Yine bu Şirket’e bağlı olan ve 2009’da kurulan Yunusemre Nikel İşletmesi 
ise, Eskişehir’de Yunus Emre ve Mihalıççık bölgelerinde faaliyetlerini arama ve 
rezerv geliştirme çalışmalarıyla sürdürmektedir.

Eskişehir-Mihalıççık-Yunus Emre beldesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren 
bir başka şirket de Fe-Ni Madencilik Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Turizm 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’dir. Buradan demir ve nikel üretildiği, üretilen 
nikelin yurtdışına ham cevher olarak ihraç edildiği ifade edilirken, miktara dönük 
bilgi verilmemektedir (Fe-Ni Madencilik, 2012).

Nikelin, 2000’li yılların başından itibaren gösterdiği arz-talep ve fiyat eğilimi 
ile birlikte, bilhassa, özel sektör kuruluşlarının ortaya koyduğu arama, rezerv 
geliştirme ve üretim-zenginleştirme çabaları, yakın gelecekte, nikel üretiminde 
ciddi artış yaşanacağına işaret etmektedir.
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5.3. Türkiye’nin Nikel Dış Ticareti
Türkiye’de, son on yıla kadar nikel üretimi söz konusu olmadığından, ihracat 

da olmamıştır. Ancak, üretim başlığı altında da değinildiği üzere, kesin rakamlar 
bilinmemekle birlikte, sınırlı bir miktar ihracat gerçekleştirildiği şirketlerin kendi 
açıklamalarından anlaşılmaktadır.

Öte yandan, dünya tüketimiyle kıyaslandığında, Türkiye’de az miktarda 
nikele, özellikle kaplama sanayi ve alaşımlı çelik dökümlerinde kullanmak için, 
çok az miktarda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu talep, 1980’lerin ortalarında 600 
t’lar mertebesinde (Yıldız ve Artan, 1985) iken, sonraki yıllarda, 3.500-4.000 t 
civarına yükseldiği tahmin edilmektedir. Cevherden, henüz daha zenginleştirme 
ve rafine işlemleri yoluyla saf nikel üretimi yapılmadığından dolayı, ihtiyacın 
ithalât yoluyla karşılandığı ve miktarının da bu değerlerde seyrettiği söylenebilir.

6. DÜNYA VE TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUMUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Geleceğe dair öngörülerde bulunup, ekonomik koşulların yaratacağı faklı 
durumlara göre senaryolar ortaya koyabilmek adına, öncelikle, bu metalin, 
insanoğlunun yaşamında tuttuğu yerin giderek genişlediği son yüz yıllık süreci ve 
mevcut şartlardaki konumunu doğru analiz edip, yorumlamak gereklidir. Ancak 
Türkiye, içe kapanık bir ekonomik model uygulamayan, dünya ile bütünleşme 
çabası gösteren bir ülke olduğundan, yalnız içsel vaziyeti değil, aynı zamanda 
dünya ölçeğinde sektörün tümünü, öz de olsa irdelemek zorunludur.

 
6.1. Dünya’da Mevcut Durum
Paslanmaz çelik, alaşım çelikleri, kaplama, döküm, nikel ve bakır bazlı 

alaşımlar gibi iyi bilinen alanlar dışında da, birincil kullanım yelpazesi 
oldukça geniş olan nikelin tüketimi, geride kalan yüz yıllık zaman süresince, 
kimi dönemlerde dünya ekonomisindeki koşullara bağlı kısa süreli düşüşler 
göstermekle beraber, ortalama olarak yıllık yaklaşık % 4 artmıştır. Bu artışta, 
kuşkusuz başlıca etken, paslanmaz çelik üretimindeki istikrarlı büyümedir.

Ayrıca ulaşım, elektrik-elektronik, inşaat, metalik eşya gibi çok sayıda nihai 
kullanıcı sektörde, yüzlerce faklı uygulama alanında kullanım imkânı bulunan 
nikel, sahip olduğu fiziksel ve kimyasal nitelikleri sayesinde, tabiatıyla, yeni 
malzemelerin geliştirilmesinde de önemli rol oynamaktadır. Tüm bunların 
ışığında nikelin, geleceğin toplumları için vazgeçilmez metallerden biri olacağını 
düşünmek son derece doğal görünmektedir.

Bir ürünün üretiminin ve buna bağlı olarak da tüketiminin artması, fiyatının 
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yanı sıra, arz ve talebinde istikrarın sürmesi veya en azından pazar payının 
korunması yatırımcı için hayati önem taşımaktadır. Burada belirleyici olan 
birçok unsurdan bir tanesi, şüphesiz müşteri memnuniyetidir. Nikelin tüketildiği 
malların, tüketim ve yatırım malları ile beraber geleceğin toplumlarının ihtiyaçları 
yönüyle bir değerlendirilmesi yapıldığında, ortaya olumlu bir görüntü çıktığı 
anlaşılmaktadır. Tüketim mallarında cazip görünümlü, mükemmel performanslı, 
yüksek nitelikli, temiz ve sıhhi olduğundan; yatırım malları dikkate alındığında 
ise; çalışma ömrü bakımından etkin maliyetli, öngörülebilir teknik performanslı, 
tedarikçi hususunda eksiksiz sistem destekli, ömrünü tamamladığında maddi 
değer taşıma gibi son derece tatminkâr özellikler taşıdığı sonucuna varıldığı 
görülmektedir. Ayrıca, artan kaynak verimliliği (daha azıyla fazlasını yapma), 
uzun ömürlü ürünler, hafiflik, üretimde ve kullanımda enerji verimliliği, yeniden 
kullanım ve geri dönüşüm sağlayan özellikleriyle de geleceğin toplumları için 
değerini koruyacağı düşünülmektedir (Kirman, 2004).

Mevcut üretim eğilimleri incelendiğinde, Brezilya, Çin, Endonezya ve 
Filipinlerin kararlı biçimde üretimlerini arttırdıkları, ama Çin haricindekilerin 
tüketim boyutlarının O’na benzer eğilim sergilemediği görülmektedir. 
Gelişmekte olanlar sınıfındaki bu üreticiler büyük ölçüde ihracata dönük üretim 
yapmaktadır. Başta Madagaskar olmak üzere, henüz üretici ülkeler sıralamasında 
diğer grubunda bulunanların, büyük ihtimalle yeni bulunan yataklar sayesinde, 
üretimlerini kayda değer oranda arttırmaları dikkat çeken bir başka ayrıntıdır.

Nikel üreten şirketler ele alındığında, son 10 yıldaki en önemli gelişmelerden 
biri şirketler arası birleşmeler ve büyüklerin küçükleri bünyesine katmasıdır. 
Gidişatın tekelleşme yönünde olduğu açıktır ve üretimin % 60’dan fazlasının 
yalnızca 5 şirketçe gerçekleştiriliyor olması, durumun ciddiyetini ortaya 
koymaktadır. Zira bu gidişatın, hem fiyatlar ve hem de arz güvenliği unsurları 
açısından, Çin’in üretim ve tüketim boyutları göz önüne alınırsa, gelecekte sıkıntı 
kaynağına dönüşmesi olasılığını doğurmaktadır.

Burada, üzerinde durulması gereken bir diğer nokta, her ne kadar malûmun 
ilânı olsa da, sektörü kontrol altında tutan söz konusu şirketlerin üretim yerlerinin 
ağırlıklı olarak gelişme sürecindeki ülkeleri içine almasıdır. Örneğini, Brezilya 
kökenli VALE (Companhia Vale do Rio Doce) Kuzey Amerika dışında Brezilya, 
Güney-doğu Asya ve Endonezya’da; Avustralya-İngiltere ortaklığı olan BHP 
Billiton (Broken Hill Proprietary Company Limited) Yeni Kaledonya, Endonezya 
ve Filipinler’de üretim ve/veya yatırım yapmaktadır. İsviçre kuruluşu Xstrata’nın 
ise, çok sayıdaki işletmelerinden bir kısmı Dominik Cumhuriyeti, Tanzanya, 
Yeni Kaledonya ve Brezilya’da bulunmaktadır. Buna karşın, izabe ve saflaştırma 
gibi katma değer yaratacak işlemlerin yapıldığı tesisler, öteki nikel üretici 
ülkelere de yayılmaya başlamış olmakla beraber, çoğunlukla ABD, Kanada, 
Çin, Japonya, İsveç, Avustralya ve Almanya’da faaliyettedir. Nikele ilişkin daha 
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ileri sanayi kuruluşlarına gelince; bunların neredeyse tamamı gelişmiş ülkelerde 
bulunmaktadır.

İthalât ve ihracatın yönüne bakıldığında, büyük çaplı tüketiciler başta Çin 
olmak üzere, Japonya, ABD, Almanya ve Güney Kore’dir. Sıralamadaki ilk 15 
ülke ise, Tayvan ve Hindistan’ı hariç tutmak gerekirse, tümüyle gelişmişlerden 
ibarettir.

6.2. Türkiye’de Mevcut Durum
Aranması çalışmalarına MTA’nın kurulmasının hemen ardından başlanan 

nikel için, Türkiye’nin jeolojik yapısının cevherleşmeye gayet uygun olduğu dile 
getirilmişse de, şimdiye değin, çapı dünya ölçeğinde bir yatak bulunamamıştır. 
Bunda olası sebeplerden biri, yeterince arama yatırımı yapılmaması ve öteki de, 
Türkiye’deki maden aramacılığının geneli adına da geçerliliği bilindiği üzere, 
inilen derinliklerin yetersiz kalması olarak verilebilir. Fakat özellikle 2000’li 
yıllarla beraber, nikel fiyatlarındaki hızlı yükselişin ivmelendirdiği özel sektör 
girişimleri, nikel madenciliğine bir hareketlenme getirmiştir. Neticede, bu 
dönemde, gelecekte önemli hale gelebilecek kimi Ni-Co yataklarının bulunmaya 
başlandığı görülmektedir.

Şimdilik kaydıyla, bilhassa Manisa-Turgutlu-Çaldağ, Manisa-Gördes 
ve Eskişehir-Mihalıççık-Yunus Emre’de yer alan sahalarda faaliyetler 
sürdürülmektedir. Bunlardan Manisa-Turgutlu-Çaldağ’da üç ayrı ocakta açık 
işletme yöntemiyle cevher üretimi ve yığın özütlemesiyle zenginleştirme 
uygulaması için hazırlıklar yapıldığı bilinmektedir. Manisa-Gördes nikelin ilk 
ihracatına konu üretimin yapıldığı yerdir. Orada da, üretim hazırlıklarının yanı 
sıra zenginleştirme, arama ve rezerv geliştirme çabaları devam ettirilmektedir.

Her iki bölgedekine koşut olarak Eskişehir-Mihalıççık-Yunus Emre’de 
bulunan nikel yatakları üzerinde ve çevresinde de üretim, arama, rezerv geliştirme 
kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Nikelin, Türkiye sınırları dâhilindeki yer kabuğunda varlığının saptanması, 
çok daha fazla rezervin bu topraklar altında bulunduğunun ortaya konması ve 
çıkartılması, ülke için mutlaka ki önemlidir, ama yüksek katma değerle ekonomiye 
kazandırılması da en az o denli ehemmiyet taşımaktadır. Oysa metal sektörüne 
göz atıldığında, ithalât rakamlarından anlaşıldığı kadarıyla, nikel talebinin 
üzerinde durulmayacak ölçüde sınırlı olduğu görülmektedir. Bu noktada nikel 
madenciliği gelişimine paralel olarakta bu kolun besleyeceği endüstri dallarına 
da mutlaka yatırım yapılmalıdır.

Bir başka deyişle, miktar olarak, yapılan veya istenirse gerçekleştirilebilecek 
üretim iç talebi rahatlıkla karşılayabilir durumdadır. Fazlasının, hammadde ya da 
tuvönan halinde ihraç edilmesinin güç olmayacağı bellidir. Buna karşın, fiyatlar 
ne kadar yüksek seyrederse seyretsin, var olan koşullar altında, ekonomiye katkısı 
yok hükmünde değilse bile, ona yakındır.
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7.  GELECEKTE BEKLENEN GELİŞMELER

Kuşkusuz hiçbir malın üretimi fiyatından bağımsız düşünülemez. Buna 
rağmen, nikelin 1900’lerin başından itibaren çizdiği arz-talep miktarları ve fiyat 
eğilimleri incelendiğinde, ilginç bir ayrıntı dikkat çekmektedir. Her ne kadar bazı 
yıllarda ya da kısa süren dönemlerde sınırlı düşüşler gözlenmiş olsa da, dünya 
nikel üretiminin ve ihtiyacının kararlı bir artış sergilediği ortadadır. Burada, 
çoğalan nüfusun, iyileşen refah düzeyinin ve çeşitlenen tüketim alanlarının talep 
artışına katkısının olacağı tabiidir ve gözden ırak tutulamaz. Ancak, öte yandan, 
bu metalin ederinin son derece oynak olduğu, yüzyıllık süreçte hemen her devirde 
(sıcak-soğuk savaşlar, barış, ekonomik kriz, refah) geniş bir bantta değişkenlik 
gösterdiği bilinmektedir. 

Aynı durum, ekonomik refah ve kriz dönemlerinin birbirini izlediği, bölgesel 
ölçekte görünse bile küresel etki yaratan sıcak savaşların yaşandığı 2000’li 
yıllarda da geçerliliğini korumuştur. Sözü edilen yaklaşık bu 10 yıllık süreçte, 
nikel pazarında belirleyici rol oynayabilecek etmenler üzerine bir değerlendirme 
yapılmış, neticede, çok sayıda amil bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bunlar; 
düşük seyreden fiyatlar (2000 başları) nedeniyle, nikel üretim kapasitesindeki 
yatırım eksikliği, birinci nesil basınçlı asit özütlemesi projelerinin potansiyeli 
karşılamadaki başarısızlığı, üretim maliyetlerinde işçilik, enerji giderleri ve 
hammadde yetersizliğine bağlı artışlardır. Ayrıca, sonraki nesil nikel projeleriyle 
ilişkili sermaye maliyetlerindeki büyük dalga ve Çin’in nikelli pik demir 
sektörünün ortaya çıkışıyla nikel maliyetlerinin yükselmesidir. Bunlarla beraber, 
talep büyümesinin, özellikle Çin ve diğer gelişmekte olan ekonomilerde metal-
yoğun büyüme döneminin başlangıcına yansıması, OECD ülkelerinde ekonomik 
genişlemenin sürmesi, nikel fiyatlarının ABD$’ının değerinin uzun süreli 
düşüşüyle desteklenmesi ve hedge fonlarının genişlemesidir (Triland, 2008). Tüm 
bu etkenlerin eş zamanlı bir araya gelmesiyle, nikel fiyatları 50.000 ABD$’ının 
üzerine çıkmıştır.

Bu analiz ışığında, olası talep koşullarını, daha önemlisi arzda bilinen 
değişimler ile beraber stoklar ve fiyat arasındaki tarihsel ters ilişkiyi ya da sektörün 
üretim maliyetiyle bağlantılı teşvik fiyatlarını kullanarak geleceğe dönük fiyat 
kestirimi yapıldığında, yakın gelecekte de, nikel fiyatlarının kararsız gidişatını 
sürdüreceği öngörülmektedir (Triland, 2008).

Geleceğe dönük beklentilerin ikinci ayağını, doğal olarak, üretim miktarını 
ve gidişatını yönlendiren talep ya da tüketim eğilimleri teşkil etmektedir. 
Belirleyici etkenler ise, tarihsel ve bölgesel tüketim alışkanlıkları, nihai kullanım 
şekilleri, uzun vadeli büyüme potansiyeli göstergeleri, ikame maddelerin baskısı 
ve ekonomik ortamdır. Üzerinde özellikle durulması gereken konu, yeni birçok 
uygulama alanında kullanımı artan ve nikel talebinde en önemli sektör olan 
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paslanmaz çeliktir. Teknolojik gelişmeler ile birlikte diğer ikame maddelerinin 
getirdiği rekabet alaşım çelikleri, demir dışı alaşımlar ve döküm gibi alanlarda 
gerilemeler yaşanmasına sebep olmasına karşın, genel talebin artmasında 
paslanmaz çelik sektörü tayin edici rol oynamaktadır. Dolayısıyla, nikel talebinin 
yükselmesine % 70 etki eden Çin ekonomisinin genişlemeye devam etmesi ve 
bunun sonucunda da paslanmaz çelik talebinin arttırması ile nikele olan talebin 
büyümesi beklenmektedir (Dalvi, Bacon ve Osborne, 2004). 

Ülkeler yönüyle değerlendirildiğinde; başta Çin olmak üzere, Brezilya, 
Rusya ve Hindistan’a (BRHÇ ülkeleri) ek olarak gelişen ekonomilerin etkisiyle, 
ikame maddelerin aksi yönlü rolüne rağmen, 2012 – 2017 arasında nikel talebinin 
yıllık % 5,6 civarında artacağı, 2017 itibariyle küresel tüketimin 2,475 milyon t’a 
ulaşacağı sanılmaktadır (Triland, 2008).

Talepten bağımsız olmamakla beraber; yürümekte olan projelerin haricinde 
taahhüt edilen projelerin muhtemel zamanlaması, gerçekleştirilme olasılığı 
yüksek projelerin geliştirilmesi ve Çin nikelli pik demir üretiminin eğiliminin 
küresel nikel arzının boyutlarını ve yönünü tayin edeceği düşünülmektedir. 
Bir başka etmen de üretim maliyetleridir. Yüksek maliyetli nikelli pik demir 
üretiminin gelişimine ilâveten, diğer faaliyetlerde üretim maliyetleri artmaktadır. 
İşçilik ücretleri, enerji ve diğer hammadde gibi maliyetlerle ilişkili maliyetlerdeki 
genel artışlardan ayrı olarak, basınçlı asit özütlemesi projelerinin geliştirilmesiyle 
bağlantılı sermaye maliyetlerinde büyük artışlar söz konusudur. Bunun da sadece 
nikel üretiminde değil, aynı zamanda, fiyatlarında da tayin edici etki yapacağı 
açıktır.

Bu arada, üretimde beklenen gelişmelerle ile ilgili değerlendirmeler 
yapılırken, iki konu öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, üretim için hangi 
tip yatakların üstünlük sağlayacağı ve neticede tercih edileceği iken, ikincisi, 
kullanılacak olan teknolojilerdir.

İlk işlenen nikel yatakları lateritik olmasına karşın, 1900’lerin başlarından 
itibaren sülfitli yataklar önem kazanmış, sonrasında üretim, çoğunlukla bu tip 
cevher yataklarından yapılagelmiştir. Halen daha sülfitli yatakların üretimdeki 
payı % 50’nin üzerindedir. Üstelik görünür gelecekte de bu tür yataklardan 
gerçekleştirilen üretimin az da olsa artışını sürdüreceği düşünülmektedir. Ancak, 
önceden de belirtildiği gibi, hâlihazırda, dünya nikel sahalarının % 60-% 70 
kadarını lateritik olanlar oluşturmaktadır. Şekil 7 incelendiğinde, lateritik 
yataklardan üretimin toplamdaki payının giderek arttığı anlaşılmakta, gidişatın 
bu yönde süreceği düşünülmektedir.

Lateritik yataklar için beklentileri şekillendiren unsurlardan biri de nikel 
kazanım süreçleridir. Fiyatların görece düşük seyrettiği dönemlerde ve cevher 
yatağının düşük tenörlü olduğu koşullarda, seçilecek zenginleştirme işlemleri daha 
da önemli hale gelmektedir. Öteden beri lateritik nikelin kazanımında kullanılan 
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ve diğerlerine kıyasla verimi düşük kalan Caron süreci, fiyatların düşmesi halinde 
ekonomik olmaktan çıkmakta, ergitme ve asit özütleme yöntemleriyle rekabet 
edememektedir.

Hidrometalurjik kazanıma uygun olan limonitik, nontronitik ve bazı saprolitik 
nikel lateritlerin bol bulunması; kurutma ve kalsinasyon gibi ilâve işlemler 
gerektirmemesi nedeniyle, ergitme süreçleri kadar enerji yoğun olmaması ve 
Ni-Co kazanma veriminin % 90’lar seviyesine çıkması asit özütlemeyi avantajlı 
kılmaktadır. Ancak, asitle özütleme süreçleri yarım asırdan fazla bir zamandır 
uygulamada olmasına karşın, yönteme ilişkin olarak teknik, mühendislik ve 
proje yönetimi gibi konularda halen kimi sıkıntılar da yaşanmaktadır. Sıralanan 
meselelerin de zaman içinde çözümlenmesiyle, lateritlerden üretim miktarı 
büyüyecektir. Burada vurgulanması gereken ülkedeki üniversitelerin üzerinde 
çalışılan konular üzerinde yaptıkları çalışmaların mutlaka desteklenmesi 
gereğidir. Sorunları ön görmenin etkili yollarından biri de, tam kapasite tesislerin 
tasarımı aşamasında;

a. Farklı ölçeklerde test çalışmalar yapılması,
b. Pilot tesisler kurarak ön çalışmalar gerçekleştirilmesi,
c. Bu iki aşamada elde edilecek sonuçların uzman mühendislik disiplinleri 

tarafından değerlendirilmesinin ve yorumlanmasının sağlanmasıdır. 
Değerlendirmelerde, tüm dünyada kabul gören modelleme ve plânlama 
programlarından faydalanılması da kuşkusuz önemlidir.

Şekil 7. Cevher tipine göre küresel nikel üretimi (Mudd, 2010)
Yakın zamanda geliştirilen bazı yeni teknolojilerin geleceği ise, sermaye 

ve işletme maliyetlerinin düşürülebilmesine, küçük çaplı tesislerde ekonomik 
uygulanabilirliklerine bağlıdır.
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8.  STRATEJİK ÖNGÖRÜLER

Dünya nikel sektörüne rezerv büyüklükleri, üretim miktarları, talep durumu, 
ara mal üretimi (hammaddeden uç ürüne), malzeme geliştirme araştırmaları ve 
satış fiyatları bakımından bakıldığında ve bu rakamlar Türkiye’deki mevcut 
verilerle karşılaştırıldığında, ortaya olumsuz bir resim çıkmaktadır. Örneğin, 
yalnızca Çin’in 700.000 t’u aşan yıllık nikel talebi ele alındığında, bilinen rezervi 
400.000 t’unun altındaki Manisa-Turgutlu-Çaldağ’daki tüm cevher üretilse dahi, 
bu ülkenin neredeyse yarım yıllık talebini ancak karşılayabilmektedir. Dahası, 
dünyanın 80 milyon t’luk rezervi 130 milyon t’luk kaynağı düşünüldüğünde, 
Türkiye mevcut rezervlerinin çok küçük (<% 0,5) kaldığı görülmektedir. Bilinen 
verilerin çizdiği, karamsarlık uyandırabilecek bu tabloya rağmen, ülkemizin 
jeolojik yapısı Ni-cevherleşmesine uygundur. Kısıtlı denebilecek aramalarda 
alınan neticeler de, bu önermeyi doğrular niteliktedir. Ancak, yine, vurgulanması 
gereken bir diğer ayrıntı, Ni arama faaliyetlerinin ve ayrılan bütçelerin, gerekenden 
çok az olduğu gerçeğidir. Yoğun arama faaliyetleri neticesinde Avustralya’da 12 
yıllık bir sürede Ni rezervleri 9 milyon t’dan 24 milyon t’a ve Brezilya’da ise 
daha büyük oransal bir artışla 670 bin t’dan 8,7 milyon t’a çıkmıştır. Eğer, Ni 
arama faaliyetlerine gereken ağırlık verilirse, bu olumsuz tablonun değişmesi 
yüksek bir olasılıktır.

Türkiye’nin bilinen nikel rezervleri, yıllık üretim, iç talep ve bunlara bağlı 
ithalât miktarları dikkate alındığında da, dünya ölçeğinde kayda geçebilecek 
değerlerle karşılaşılmamaktadır. Ayrıca nikel sektörünün Türkiye ekonomisine 
katkısının oldukça az olduğu ileri sürülebilir. Ancak,  öngörülere göre nikel 
yalnızca bugün için değil, gelecekte de önemli olacak ve bunun ötesinde, çağdaş 
insanın yaşamında daha büyük yer tutacaktır. Dolayısıyla, gelecek için hazırlık 
yapılmasına ve plânlamaya bugünden başlanması ülkemizin yararına olacaktır. 
Çünkü jeolojik bulgular, Türkiye’nin nikel açısından varsıl bir ülke olabileceğine 
işaret etmektedir.

Aslında, stratejik anlamda gerçekleştirilmesi gereken eylemler, ülkemizin 
madencilikte uzun zamandır yüz yüze kaldığı tıkanıklıkları aşmak için öteden 
beri önerilen çözüm yolları ile birebir aynıdır.

Şüphesiz ki, Cumhuriyet döneminde madencilik alanında küçümsenemeyecek 
ilerlemeler sağlanmıştır, ama hemen her tür maden kaynağında geçerli olduğu 
üzere, nikel aramacılığında da yeterli yatırım yapılmamıştır. Dolayısıyla, Türkiye, 
öncelikle nikel aramalarına ayrı bir önem ve hız vermek durumundadır. Nikelin 
birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye için de bir stratejik metal olduğunun kabul 
edilmesi nikel aramalarını ve madenciliğini büyük ölçüde destekleyecektir.

İkincisi, bu metali ülkemizde üretme aşamasıdır. Afrika ve Latin Amerika 
örneklerinden bilindiği gibi, bir ülke yeraltı kaynakları yönüyle ne denli zengin 



48

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI / NİKEL RAPORU

olursa olsun, hammadde ihracı vasıtasıyla ekonomisinde ilerleme kaydetmesi, 
gelişmişler sınıfına dâhil olması mümkün değildir. O halde, yerkabuğundan 
çıkarıldığı haliyle doğrudan veya sonrasındaki temel zenginleştirme işlemleriyle 
konsantreye dönüştürüp satmak yerine, sanayinin doğrudan kullanımına hazır 
hale getirilmesi kısa veya orta vadede ulaşılması gereken bir hedef olmalıdır.

Üçüncüsü, metal sektörünün nikel ithalâtı verileri, henüz, istatistik 
rakamlarına dahi yansıtılmaya değer bulunmamaktadır. Çünkü bünyesinde nikel 
bulunduran tüketim veya yatırım mallarına dönük sanayi faaliyetleri ve malzeme 
araştırmaları ya son derece cılız ya da hiç yoktur. Bu durumda,  sözü edilen 
sahalarda yatırım yapılması gerektiğinin açık göstergesidir.

Tabii ki, tüm bunlarla beraber, çevre baskısı ve onun doğup büyümesinde göz 
ardı edilemeyecek katkısı olan yanlış uygulamalar ve kayıtsızlık, sadece nikel 
madenciliğinin değil, bütünüyle madencilik sektörünün, çözüme kavuşturulması 
gereken temel sorunlarından biridir.
Toplumsal, ekonomik ve çevresel bakımdan sürdürülebilir bir madencilik 
sektörünün gelişimi; devlet, sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile 
demokratik kitle örgütlerinin yapıcı işbirliği ile mümkündür. Söz konusu tarafların 
doğrudan katılımları olmaksızın hazırlanacak herhangi bir sektör planının ya da 
plan uygulamasının başarılı olması mümkün görülmemektedir. 
Yerel halkın onayını almamış hiçbir ekonomik girişimin ülkeye yarar getirmesi 
beklenemez. Madencilik sektörüne ilişkin alınacak kararlarda ilgili yöre halkının 
da katılımı sağlanmalı ve madencilik ile ilgili politikaların gelecek nesillerin 
haklarının da kollanarak tayin edilmesi  gerekmektedir.
Çevre faktörü göz ardı edilerek madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi, içinde 
bulunduğumuz yüzyılda mümkün değildir. Madenciliğin çevreye etkileri 
yadsınamaz. Ancak, madencilik sektöründe, çevre dostu teknoloji ve yöntemlerin 
kullanılması, madencilik süreçlerinde ya da sonrasında çevrenin korunmasına 
ya da yenilenmesine yönelik önlemlerin alınması bir zorunluluktur. Bu konuda 
gelişmiş ülkelerdeki olumlu örnekler ülkemizde de uygulanmalıdır.
Gerçek sahibi halkımız olan, yenilenemez ve tükenme özelliğinden dolayı gelecek 
nesillerimizin de hak sahibi olduğu tüm madenlerimiz, kamu yararı önceliğiyle 
mühendislik bilim ve tekniği doğrultusunda işletilmeli, kamu denetimi mutlaka 
sağlanmalıdır.
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